Prefeitura Municipal de Indaiatuba
ESTADO DE SAO PAULO

CIRCULAR N° 02 DE 21 DE MAIO DE 2019
PAVIMENTAGAO

Eu Eng. Robenilton Oliveira Lima, Secretario Municipal de Obras e Vias Publicas,
usando das atribuicbes que me sao conferidas, considerando a necessidade de
uniformizagcao para dimensionamento de pavimento flexivel e rigido para via publica no
Municipio de Indaiatuba-SP em Iloteamentos a serem aprovados, Resolve, fixar os

parametros para o dimensionamento de pavimento flexivel e rigido, como segue:
1. OBJETIVO

O objetivo deste documento é apresentar as instrugdes para o dimensionamento de
pavimentos flexiveis e rigidos para vias urbanas submetidas a trafego leve, médio e pesado

no Municipio de Indaiatuba.

2. INTRODUGAO

Este documento tem a funcado de transmitir os padrdes necessarios para o correto
dimensionamento de pavimentos flexiveis e rigidos e devera seguir as instrugdes de projeto
IP-04/2004 e 05/2004 da Prefeitura Municipal de Sao Paulo (PMSP) e norma do DNIT
Método PCA 1984, tendo prioridade aos critérios estabelecidos aqui que foram revisados

para nossa necessidade do municipio de Indaiatuba.

3. DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL
3.1.Coeficiente de Equivaléncia Estrutural

Para as camadas de pavimento executadas de acordo com as Instrugdes de
Execucao da Prefeitura do Municipio de Indaiatuba, serdo adotados os coeficientes de

equivaléncia estrutural conforme apresentado na tabela 1.

Coeficientes de equivaléncia estrutural

. Coeficiente
Camada do Pavimento Estrutural (K)
Base ou Revestimento de Concreto Asfaltico 2,0
Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo 2,0
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduacdo Densa/Binder 1,8
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduac¢do Densa 1,4
Base ou Revestimento Asfaltico por Penetracao 1,2
Paralelepipedos 1,0
Sub-Base - solo local melhorado com 2,5% de cimento CP em peso ou 7,5kg/m? 0,8
Base estabilizada granulometricamente (Bica Corrida) 0,9
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Coeficientes de equivaléncia estrutural

. Coeficiente

Camada do Pavimento Estrutural (K)
Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidraulico e Estabilizadas
Granulometricamente 1,0
Sub-Bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos <1,0
Reforco do Subleito <1,0
Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resisténcia a compressao aos 7 dias, superior a
4,5 MPa 1,7
Base de BGTC, com resisténcia a compressao aos 7 dias, entre 2,8 e 4,5 MPa 1,4
Base de Solo-Cimento, com resisténcia a compressao aos 7 dias, menor que 2,8 e
maior ou igual a 2,1 MPa 1,2
Base de Solo melhorado com Cimento, com resisténcia a compressao aos 7 dias,
menor que 2,1 MPa 1,0

Tabela 1 - Coeficientes de equivaléncia estrutural

Mesmo que o CBR do reforco ou da sub-base seja superior a 20%, devera ser
considerado no maximo igual a 20% para efeito de calculo das relagbes anteriormente

descritas.
4. Controle Tecnolégico

Os laudos do controle tecnoldgico deverao ser elaborados por profissional habilitado
que possua as atribuicdes conforme lei e conforme resolucdo CREA/CONFEA e devera ser

apresentada a respectiva Anotacao e Responsabilidade Técnica — ART.
4.1.Ensaios na usina
Deverao ser realizados os ensaios a fim de garantir a qualidade da mistura asfaltica.
Os ensaios minimos para essa etapa compreendem:
e Traco da mistura asfaltica;
e Procedimento Marshall;
4.2.Pré-Pavimentacao

Deverao ser realizados os ensaios a fim de reconhecer o tipo de solo e sua

capacidade de carga para o subleito.

A amostragem da via, para fins geotécnicos, sera feita através de furos de
sondagens com espagamento maximo entre dois furos consecutivos no sentido longitudinal
de 20m, sendo alternados no sentido transversal, de preferencia coincidir com a posicédo das

estacas, conforme anexo.
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Os ensaios minimos para essa etapa compreendem:
e Ensaio de compactagao de solos (Proctor Normal);
e Ensaio de CBR;
e Analise granulométrica completa;
e Determinacao do Limite de Plasticidade (LP);
e Determinacédo do Limite de Liquidez (LL).
4.3.P6s-Pavimentacao

Deveréao ser realizados os ensaios a fim de identificar o nivel de compactacgao final

do pavimento flexivel.

A amostragem da via para fins fiscalizatorios, sera feita através de conjunto de 3
furos de sondagens no sentido transversal, com espagamento maximo entre dois conjuntos
de furos consecutivos no sentido longitudinal de 100m, alternados entre a lateral esquerda,

centro e lateral direita, sem aviso prévio da locacao dos furos, conforme anexo 7.
Os ensaios minimos para essa etapa compreendem:
e Ensaio do tipo rotativo para comprovagao da camada de revestimento;
4.4.Laudos do Controle Tecnolégico

Os laudos deverao ser entregues quando o empreendedor solicitar a liberacao de
construgdo de edificagcdbes no loteamento e/ou para fins da emissdao do termo de

recebimento definitivo das obras.

A entrega dos laudos e ensaio tecnoldgicos visam apenas comprovar o cumprimento
de normas técnicas, sua assungdo por parte desta secretaria ndo implica em analise
técnica/ de valor, sendo esta responsabilidades dos responsaveis técnicos pelo

empreendimento que deverdo assegurar a qualidade dos servigos e sua veracidade.
4.5.Guias e Calgadas

Para guias e calgcadas sera obrigatério os ensaios de compresséo apos 7 dias e 28
dias nos corpos de provas moldados a cada 6m? de concreto (FCK 20MPa) usado para a
confeccdo da guia, sarjetdo ou calcada. Os ensaios deverdo ser realizados por empresa

idénea e independente, ndo sendo aceitos laudos da empresa fornecedora do concreto.

A base da guia, sarjetdo ou calcada deve atender o grau de compactagido minimo de

95% do Proctor Normal. E vedada a utilizagdo de base de material granular abaixo das
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guias, devendo estar apoiada diretamente sobre o subleito devidamente tratado.

Deve estar previsto no projeto a implantacdo de drenos filtrantes abaixo da
guia/sarjeta para preservar a base do pavimento, seguir modelo em anexo 5, sendo

obrigatorio para qualquer tipo de situagao geotécnica.
5. Pavimento Rigido

E obrigatério a execucdo de pavimento rigido para portarias de loteamentos
fechados, posicionados na entrada e saida da portaria, compreendendo 20 metros no
sentido da entrada e 20 metros no sentido da saida conforme anexo 9, posicionado também
préximo as lixeiras onde tera o acesso do caminhao de lixo e em pontos de énibus conforme

anexo 6.

O dimensionamento para o pavimento de concreto deve seguir a norma do DNIT

Método PCA 1984 e considerar a vida util para 20 anos.

Os projetos deverao ser elaborados por profissional habilitado que possua as
atribuicdes conforme lei e conforme resolugdo CREA/CONFEA devera ser apresentada a

respectiva Anotacdo e Responsabilidade Técnica — ART.

6. Execugao Pavimento Flexivel
6.1.Preparo e melhoria do subleito

Executar de acordo com o dimensionamento do pavimento flexivel ou de concreto,
porém deve atender no minimo o perfil de referéncia conforme anexos 1, 2, 3 e 4 para o tipo

de trafego (leve, médio, pesado).
6.2.Base

A base do pavimento deve estender até o final da calgada (no limite do lote) a fim de

preservar e aumentar a sobre vida do pavimento.

Executar de acordo com o dimensionamento do pavimento flexivel ou de concreto,
porém deve atender no minimo o perfil de referéncia conforme anexos 1, 2, 3 e 4 para o tipo

de trafego (leve, médio, pesado).

6.3.Pintura betuminosa
6.3.1. Imprimagao impermeabilizante

A sua utilizacdo é facultativa e de responsabilidade do responsavel técnico pela

pavimentacao asfaltica.
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Devera ser feita com asfalto diluido tipo CM-30. A taxa de aplicagao sera aquela que
pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no

canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 I/m?2.
6.3.2. Imprimacao ligante

Devera ser feita com emulsao asfaltica RR-1C, a taxa de aplicagao deve-se situar em
torno de 0,50 I/m?, preferencialmente usar Eco Xisto, a taxa de aplicacdo deve-se situar em

torno de 0,8 I/m2.
6.3.3. Concreto Betuminoso

O revestimento asfaltico devera ser constituido de uma camada final de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), preparado em usina apropriada seguindo
especificagcdbes do DNIT especialmente em relagdo a temperatura da mistura estar entre
145°C e 165°C.

A espessura da camada final especificada em projeto devera ser referente a massa
aplicada e compactada. O nivel de compactacado do revestimento final deve atender a faixa
entre 95% e 98%, sendo comprovado através do ensaio rotativo para extragao de corpo de

prova.

Executar de acordo com o dimensionamento do pavimento flexivel, porém deve
atender no minimo o perfil de referéncia conforme anexos 1, 2, 3 e 4 para o tipo de trafego

(leve, médio, pesado).
7. Consideragoes Finais

O projetista & responsavel pela utilizagdo e demonstragédo de todas as férmulas
necessarias para os calculos pertinentes ao pavimento, que deve estar no memorial de

calculo.

O perfil de pavimento pesado devera ser utilizado para as avenidas, vias arteriais,
loteamentos industriais ou comerciais, o perfil de pavimento médio devera ser usado para
ruas locais e as vias principais nos loteamentos fechados ou abertos, o perfil de pavimento

leve devera ser usado em vias locais somente para condominios fechados'.

O perfil padrdo 45 cm de guia extrusada devera ser utilizado obrigatoriamente para

loteamentos abertos, industriais e comerciais conforme anexo 8, podera ser utilizada a guia

' Os condominios fechados s30 uma forma de desenvolvimento imobiliario ou de comunidades residenciais em
gue o acesso de pessoas e de veiculos é restrito. Sdo normalmente caracterizados por serem compostos de
poucas ruas ou edificios residenciais, murados e munidos de amenidades, onde o proprietario é dono de uma
fracdo ideal, para fins legais uma propriedade privada onde o municipio ndo pode atuar internamente.
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tipo americana somente para loteamentos fechados ou condominios.

A Secretaria de Obras e Vias Publicas é um 6érgao fiscalizador com relagao aos
parametros contidos nesta circular e ndo assumira a posi¢céo de consultor para a elaboragao

de projetos ou de mediador quanto a qualidade dos servicos.

A responsabilidade pelo cumprimento das normas técnicas, da legislagdo ambiental,
do codigo de obras, do cdédigo sanitario, codigo florestal e demais normas €& do

empreendedor, socios e responsavel do projeto e do responsavel técnico pela execugao.

A apresentagdo dos perfis minimos de pavimentagcdo por parte da municipalidade,
nao exime o empreendedor do dimensionamento por profissional habilitado nem das

responsabilidades civis e criminais.

Os anexos 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 e 9 fazem parte integrante desta circular.

Indaiatuba, 21 de maio de 2019.

Eng. Robenilton Oliveira Lima

Secretario Municipal de Obras e Vias Publicas
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DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS

ANEXO 1

PERFIL DE PAVIMENTO LEVE

LEGENDA

GUIA E SARJETA EXTRUSADA PERFIL 45 FCK =20 MPa
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) e= 3,0 cm
IMPRIMADURA LIGANTE (RR1C ou Ecoxisto)

IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE CM 30 (Facultativo)

BASE COM BRITA GRADUADA e =10 cm

REFORCO DO SUBLEITO A DEFINIR POR DIMENSIONAMENTO
CONTRATADO PELO EMPREENDEDOR CBR = 20

PREPARO E MELHORIA DO SUB-LEITO A 100% DO PN
DRENO
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ANEXO 2

PERFIL DE PAVIMENTO MEDIO - OPCAO 1

LEGENDA

(1) GUIA E SARJETA EXTRUSADA PERFIL 45 FCK = 20 MPa

(2) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) e= 3,0 cm
(3) IMPRIMADURA LIGANTE (RR1C ou Ecoxisto)

4) IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE CM 30 (Facultativo)

(5) BASE COM BRITA CORRIDA e =15cm

(6) REFORCO DO SUBLEITO SOLO LOCAL ESTAB. QUIMICAMENTE e = 12 cm
(7) PREPARO E MELHORIA DO SUB-LEITO A 100% DO PN

DRENO
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ANEXO 3

PERFIL DE PAVIMENTO MEDIO - OPCAO 2

LEGENDA

<
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GUIA E SARJETA EXTRUSADA PERFIL 45 FCK = 20 MPa

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) e=4,0 cm
IMPRIMADURA LIGANTE (RR1C ou Ecoxisto)

IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE CM 30 (Facultativo)

BASE COM BRITA CORRIDA e =15cm

REFORCO DO SUBLEITO COM AGULHAMENTO DE PEDRA 4 (40L/M?)
PREPARO E MELHORIA DO SUB-LEITO A 100% DO PN

DRENO
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ANEXO 4

PERFIL DE PAVIMENTO PESADO

LEGENDA

GUIA E SARJETA EXTRUSADA PERFIL 45 FCK = 20 MPa
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) e= 3,0 cm
IMPRIMADURA LIGANTE (RR1C ou Ecoxisto)

BINDER (4,0 cm)

IMPRIMADURA LIGANTE (RR1C ou Ecoxisto)

IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE CM 30 (Facultativo)

BASE COM BRITA GRADUADA e =20 cm

REFORCO DO SUBLEITO A DEFINIR POR DIMENSIONAMENTO
CONTRATADO PELO EMPREENDEDOR CBR = 20

PREPARO E MELHORIA DO SUB-LEITO A 100% DO PN
DRENO
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ANEXO 5

PERFIL OBRIGATORIO DE DRENO DE PAVIMENTO

e

LEGENDA

(1)GUIA E SARJETA EXTRUSADA PERFIL 45

(2)CAMADAS DE PAVIMENTO ASFALTICO

(3)VALA ESCAVADA SECAO MAIOR / IGUAL 0,50m x 0,25m
(4)MANTA GEOTEXTIL 400g/m?

(5)PREENCHIMENTO COM PEDRA BRITADA N° 2

(6)TUBO DE DRENO CORRUGADO @ 2"
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ANEXO 6

PERFIL DE PAVIMENTO RIiGIDO

0.05

—

Armadura distribuida descontinua
(malha quadrada)
tela soldada Q196 - 10cm x 10cm - @5mm (em painel)

DETALHE
Obs.: A armadura deve distar, no minimo, 5mm de qualquer junta ou
borda livre do pavimento.

medidas (cm)

PAVIMENTO RIGIDO

DE CONCRETO SIMPLES PAVIMENTO FLEXIVEL

BRITA GRADUADA SIMPLES

20.0 10.0 20.0

AGULHAMENTO

REGULARIZAGAO A 100%PN.

medidas (cm)

DETALHE
Junta longitudinal de contrugédo no
encontro do pavimento rigido com flexivel.
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ANEXO 7

INSTRUCAO GEOTECNICA
Modelo de apresentacao de perfil geotécnico do subleito e locagédo das investigacdes

Ensaio Pré - Pavimentacgéo

20m

|
|
&
ST-03

Via Publica

Ensaio Pos - Pavimentacao

-
5
5

0

ST-01
Via Publica
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ANEXO 8

SECAO TRANVERSAL DAS SARJETAS

SEM ESCALA

PERFIL PADRAO

SECAO TRANVERSAL DA SARJETA
ENTRE AS BOCAS DE LOBO

7 ( D SECAO TRANVERSAL DA SARJETA
A ' JUNTO AS BOCAS DE LOBO
o - |
© -
o o
Ny |
\I %
PERFIL AMERICANA
(Somente para Condéminios ou Loteamentos Fechados)
0,04
£ R
o
) n <
0 4 <
A € . ’ L —
o o - .. 4 } X . £ . Z A o
(@) < : 4 A —
d - o < . < o
\l A4 . A g - \|
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“~——0,21 | 0,24 ———
0,45
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ANEXO 9

PORTARIA

SEM ESCALA

Rua Interna Conddbminio

Portaria

———
20,00

20,00

lIT

saida entrada

Via Publica




